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AGRI VALILIGI
IL SAGLIK MUDURLUGU
11 KALEM MEFRUSAT MALZEMESI ALIMI TEKNIK SARTNAMESI
GENEL SARTLAR

1-)Ambalajli olan malzemelerin {izerinde ruhsat tarihi, ruhsat numarasi, imal tarihi, seri
numarast ve son kullanma tarihi agik ve kolay okunur sekilde olacaktir. Ambalajlar yirtik,
patlak, delik, 1slanmus, rengi solmus olmayacaktir.

2-)ihale Komisyonuna tiim teklif edilen malzemeler icin numune verilecektir.
Numunelerin iizerinde firma ady, iiriin ad1 ve iiriiniin birim fiyat teklif cetvelindeki sira numarasi
yazili olacaktir. Numaralandiriimamisg numuneler degerlendirmeye alinmayacagidan
teklifler reddedilecektir. Numunelerin teslimi ise;

a- Numuneler Agn Il Saglik Midiirligii Stok Birimine son teklif verme saatine kadar
teslim edilecektir.

b- Numune teslim tutanagi Stok Birimine onaylatilarak ihale dosyasina konularak
sunulacaktir.

¢- Ekonomik Ag¢idan en avantajli teklif sahibi numuneleri hari¢ Kurumumuza teslim
edilen ve uygunluk igin denenmeyen numuneler [hale itiraz siiresi dolduktan 7 ig giinii
icerisinde geriye teslim alinacak, alinmayan malzemeler i¢in idaremizin bir
sorumlulugu olmayacaktir.

3-)ihalesi yapilan mefrusat malzemeleri il Saglik Miidiirliigii Hizmet Binasi, Agr1 Egitim ve
Arastirma Hastanesi, Patnos Devlet Hastanesi, Dogubayazit Devlet Hastanesi, Diyadin Devlet
Hastanesi, Eleskirt Devlet Hastanesi, Tutak Devlet Hastanesi, 12 aylik mefrusat malzemeleri
ihtiyaglaridir. Teslimati yapilacak malzemeler ambar gorevlilerinin uygun buldugu yerlere
istiflenip 2 (iki) adet irsaliye ile mesai saatleri igerisinde getirilmelidir.

4-)Malzeme miktarlar1 11 Saglik Midurligi Stok Biriminin onayina istinaden saglik
tesislerimizce firmanin e-posta adresine siparisi iizerine BELIRTILEN SAYIDA teslim

edilecektir.

5-) Malzemeler hastanede kurulacak Teslim ve Teselltim Komisyonunca tetkik edildikten sonra
teslim alinacaktir. Muayene komisyonunca 6zellikleri sartnameye uygun olmadig tespit edilen
malzemeler firma tarafindan en ge¢ 1 (bir) hafta igerisinde sartnameye uygun olanlarla
degistirilmelidir.

6-) Depo saklama kosullarinda 6zelligini yitiren malzemeler hastane idaresinin istegi iizerine
tutanakla belgelendirilerek firma tarafindan yenileriyle degistirilecektir.

7-) ihalede sunulan numunelerin birebiri teslim edilecektir, numuneleri ile ayni olmayan
malzemeler teslim alinmayacak olup, firmalara islem yapilacaktir.
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TEKNIK SARTNAMELER

1.KALEM: NEVRESIM TAKIMI TEKNiK SARTNAMESI

1- Nevresim Takimi 160 cm x 200 cm ebatlarinda olmalidir.

2- Nevresim Takimi beyaz renkte olmalidir.

3- Yastik kilifi 50 cm x 70 cm ebadinda gizli kapakli olacaktir.

4- %100 pamuktan imal edilmis olmalidur.

5- Yikanma sonrasi solmamali ve deforme olmamalidir.

6- Atk ve ¢ozgii toplama cm? de en az 57 tel olmalidur.

7- Atki ve ¢dzgiide ip ve tarh artiklari olmamalidir.

8- Kolay ve her tiirlii deterjanla ve gamasir suyu ile yikanmaya uygun olmalidir.
9- Utiilemesi kolay olmalidur.

10- Cekme oram sadece ilk yikamada bir metrede en fazla; 2 cm, ¢ozgiide 2 cm olmalidir.
11- Nevresimin agiz kismi en az 5 ilikli olup diigmeleri dikilmis olmalidir.

12- Saglik Bakanlig1 logosu bulunmalidir.

13- Numune iizerinden degerlendirilme yapilacaktir. Numunesi uygun olmayan firmalarin
teklifleri degerlendirme disi birakilacaktir.

2.KALEM;

HASTA BATTANIYESI (YETiSKIN) TEKNIK SARTNAMESI

1- ler 160 x 220 (+%3) cm ebatlarinda olacaktir.

2- Battaniyelerin iiretiminde yeni yiin ve sentetik kullanilacak, yiin iplik haline
doniistiirilmeden 6nce sicak su ile iyi bir sekilde yikanmis olacaktir.

3- Battaniye kalinlig1 en az 3 mm olacaktir.

4- Battaniyelerin lif oranlari:

Cozgii Ipligi Atk Ipligi Yiin ve sentetik lifin
uzunlugu
%100 Polyester veya Akrilik | En az %70 yiin, kalam 60 ile 80 mm arasinda
sentetik elyaf (polyester,
akrilik, polyamid)
Eleskirt

Cevde

Tas.’mr Kawit 1,




5- Battaniyelerin kopma mukavemeti TS. EN ISO 13934-1 E gore yapilacaktir.

6- Battaniyeler diizgiin bir sekilde sardonlanmig olacaktir.

7. Kullanilacak bordiiriin (kenarin, biye) rengi battaniye rengi ile uyumlu olacaktir. Cozgii tel
sayis1 En az 25 tel/ cm biikiimlii polyester iplik Cozgii Ipligi: Atk Ipligi: Yiin ve sentetik lifin
uzunlugu % 100 Polyester veya Akrilik En az % 70 yiin Kalan1 sentetik elyaf (polyester,
Akrilik, Polyamid) 60 ile 80 mm arasinda Iplik Numarast: Iplik siklig1: Kopma mukavemeti:
Cozgii: 60 tex ya da 540 denye Cozgl icin en az: 12 tel/cm Cozgii i¢in en az: 750 N Atki: En
az 2,5 Nm Atk i¢in en az: 12 tel/cm Atku i¢in en az: 250 N Atk tel sayis1 En az 27 tel / cm
biikiimsiiz polyester iplik Orgiisii Bezayag1

8- Battaniyenin biyesi kenarin tek ylizinde en az 3 cm genisliginde sentetik iplikle, i¢e kivrik
¢ift dikisli, kenarlar agik kalmayacak sekilde ve koseleri gapraz dikisli olacaktir. (Zarf dikisi)

9- Battaniyenin bir biitiin halinde agirlig1 en az 2400 gr olacaktir.

10- Battaniyelerde egrilik, yirtik, leke, giive yenigi, kiif kokusu veya fena bir koku, tamir
g6rmiis yerler (delik, kesik, yirtikligin tamir gormiisleri), 1slaklik ve renk dalgalanmasi

olmayacaktir.
11- Battaniyelerde deseni bozacak atki ve ¢ozgii hatalari bulunmayacaktir.

12- Battaniyeler; elle tutulduklarinda yagl ve sert hissini vermeyecek yumusak bir tuseye
sahip olacaktir.

13- Yag miktari; en fazla % 3,5 olacaktir.
14- Kiil miktari; en fazla % 3 olacaktir.
15- PH degeri 5 - 9 arasinda olacaktir.

16- Renk hashig1; ytkamaya, 1513a ve siirtiinmeye kars dayanikli olacaktir. ( TS EN ISO 105-
C06 ya gore yapilacak gri skalaya gore dort seviyesinde olacaktir.)

17- Kumas numune {izerinden degerlendirilecektir. Numune teslim tutanaklar1 ihale
dosyasina konulmasi zorunludur aksi halde dosya degerlendirme dig1 birakilacaktir.

18- Alinan numune bagimsiz laboratuar tarafindan teste tabi tutulacaktir

19- Saglik Bakanlig1 logusu bulunmalidir.

20- Numune iizerinden degerlendirilme yapilacaktir. Numunesi uygun olmayan firmalarin
teklifleri degerlendirme dis1 birakilacaktir.

3. KALEM; PIKE TEKNIiK SARTNAMESI P
Qe B3
1) 100 Pamuklu kumagtan dokunmus olmalidir. S
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2) Pike ebatlar1 160*220 cm olmalidir.

3) Kenar katlamalar1 4 cm ve dor kenardan olmalidir.

4) 60 derecede yikanabilmeli gekme orani maksimum %8 olmalidir.

5) Agirhgi 310gr/M? olmalidr.

6) Iplik: Atk1; 6/1 ve Cozgli; 8/1, Atk Siklig1; 23/25/cm? olmalidir.

7) Yikama maddeleri ile 6zelligi bozulmamalidir.

8) Kumays tizerinde kesinlikle oksidasyon (renk dalgalanmas) hatas1 olmamalidir.

9) Kumag numune iizerinden degerlendirilecektir. Numune teslim tutanaklari ihale dosyasina
konulmast zorunludur aksi halde dosya degerlendirme dis1 birakilacaktir.

10) Alinan numune bagimsiz laboratuvar tarafindan teste tabi tutulacaktir.

11) ISO 9001-2008 kalite yonetim sistemine haiz boyahaneler tarafindan ve uluslararasi kalite
standartlar1 olan CE belgesine sahip isletmeler ’in vermis oldugu yetki ve uygunluk onay1
olan iirtinler satin alinacaktir. Istenilen belgeler ihale dosyasina konulacaktir. Aksi takdirde

degerlendirme dis1 kalacaktir.
12) Saglik Bakanligi logusu bulunmalidur.

13)Numune iizerinden degerlendirilme yapilacaktir. Numunesi uygun olmayan firmalarin
teklifleri degerlendirme dis1 birakilacaktir.

4. KALEM: YATAK KORUYUCU (YETISKIN) TEKNiK SARTNAMESI

1. Ustii havlu alti poliiiretan olmali iizerinde kullanilan kumagin %85’1 Kardering ipligi %15°i
akrilik veya polyester olmalidur.

2. Kullanilan pamuk ve pamuk polyester kumagin metrekare agirlig1 en az 140 g ped kisminin
metrekare agirhign poliiiretan cinsinden en az 380 g olmalidir.

3. Camagir makinelerinde 90° C de yikanabilir olmalidir.

4. Yikama sicakliginda erimemeli ve birbirine yapismamali, yikamadan sonra ¢abuk kuruyan
ve iitii istemeyen ozellikte olmalidir.

5. Yikandiktan sonra en, boy ebatlar kiigiilmemeli ve yikamada ¢ekmezligi atki — ¢ozgl
yoniinden en gok 0, 5 olmalidir.

6. En az 750 yikanabilme garantili olmalidir.

7. Beyaz renkte olmalidir.

8. Antibakteriyel, antiallerjen olmal1 ve terleme yapmamalidir.

9. Teri emmeli hava gegirgenligi olmali, 1slaklig1 alta gegirmemelidir.

10. Yatak {istii ebad1 90 X 190 cm. olmalidir.

11. Yatak yanlarinda 20 ser cm’lik yiikseklik olup dért koseden lastikli olmalidir.

12. Camagir suyundan etkilenmemelidir. Siilfirik asit hari¢ temizlik maddeleri ile
temizlenebilmelidir.

13. TSE EN ISO 9001: 2000 kalite yonetim sistem standartlar: belgesine sahip olmalidir.

14. Alez kesinlikle tek par¢a olmalidir

15. Saglik Bakanlig1 logusu bulunmalidir.
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16. Numune iizerinden degerlendirilme yapilacaktir. Numunesi uygun olmayan firmalarin
teklifleri degerlendirme dis1 birakilacaktir.

5 KALEM; YASTIK KORUYUCU TEKNIiK SARTNAMESI

1. En az 50x70 cm Ebatlarinda s1v1 gegirmeyen iistii havlu alt1 politiretan olmalidir.

2. Yikama sicakliginda erimemeli ve birbirine yapismamalidur.

3. Yikama sonrasi 6l¢iilerinde bir degisiklik olmamalidir.

4. Beyaz Renk olmalidir.

5. Teri emmeli hava gegirgenli olmali 1slakligs alta gegirmemelidir.

6. Camasir suyundan etkilenmemeli siilfirik asit harig temizlik maddeleri ile temizlenmelidir.
7. Saglik Bakanlig1 logusu bulunmalidir.

8. Numune iizerinden degerlendirilme yapilacaktir. Numunesi uygun olmayan firmalarin
teklifleri degerlendirme dis1 birakilacaktir.

6.KALEM; YASTIK (ELYAF) TEKNIK SARTNAMESI

1) Yastik olgiisti 50*70cm dlgiilerde olmalidir.

2) Yastik siltesi 44 Tel/cm? olmalidir. Silte kumagi %100 pamuk olmalidir.

3) Yastik igerisindeki dolgu malzemesi %100 boncuk silikon elyaf olmalidir.

4) Uriiniin toplam agirlig1 (siltesi ve igerisindeki boncuk silikon elyaf) 950gr olmalidir.

5) Uriin igerisindeki boncuk silikon elyaf, yikama veya kullanma esnasinda kegelesme ve
topaklanma yapmamalidir.

6) Yastik iiriini numune iizerinden degerlendirilecektir. Numune teslim tutanaklar ihale
dosyasina konulmasi zorunludur aksi halde dosya degerlendirme dis1 birakilacaktir.

7) Alinan numune bagimsiz laboratuvar tarafindan teste tabi tutulacaktir.

8) Numune iizerinden degerlendirilme yapilacaktir. Numunesi uygun olmayan firmalarin
teklifleri degerlendirme dis1 birakilacaktir.

7 KALEM: COCUK NEVRESIM TAKIMI TEKNIiK SARTNAMESI

. Nevresim 6lgiisii 100cm x100 cm ebatlarinda olmalidur.

. Carsaf 120 cm x 200 cm ebatlarinda olmalidur.

_Yastik kilifi 50 cm x 70 cm ebadinda gizli kapakli olacaktir.
. 100 pamuktan imal edilmis olmalidir.

_ Yikanma sonrast solmamali ve deforme olmamalidir.

. Atk1 ve ¢6zgii toplama cm? de en az 57 tel olmalidir.
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7. Atki ve ¢ozgiide ip ve tarh artiklar olmamalidir.

8. Kolay ve her tiirlii deterjanla ve gamasir suyu ile yikanmaya uygun olmalidir.

9. Utiilemesi kolay olmalidur.

10. Cekme orani sadece ilk yikamada bir metrede en fazla; 2 cm, ¢ozgiide 2 cm olmalidir.

11. Nevresimin agiz kismi en az 5 ilikli olup diigmeleri dikilmis olmalidir.

12. 90 derecede yikanmaya elverisli olmalidir.

13. Nevresim takimi tek carsaf, yastik kilifi ve nevresimden olusmali, nevresim takimlari agzi
yapismali ambalajlarda kullanima hazir olmalidir.

14. Nevresim takimlarinda dikis baslama ve bitis yerlerinde pekistirme yapilacaktir.

15. Kurum tarafindan numune iizerinden degerlendirme yapilip, renk kurum tarafindan
belirlenecektir.

16. Saglik Bakanlig1 logusu bulunmalidr.

17.Numune iizerinden degerlendirilme yapilacaktir. Numunesi uygun olmayan firmalarin
teklifleri degerlendirme dis1 birakilacaktir.

8. KALEM: COCUK BATTANIYESI TEKNIK SARTNAMESI

1- Ebadi 100X 100 cm olacaktir.

2- Dokuma 100 pamuklu olacaktir.

3- En fazla 60 ¢ de yikanabilir olacaktir.

4- Kenarlari biyeli olacaktir.

5- Cinsi pazen kumas olacaktir.

6- Gramaij1 en az 350 gram olup ift katl olacaktir.

7. Kurum tarafindan numune iizerinden degerlendirme yapilip, renk kurum tarafindan
belirlenecektir.

8- Uriinler tek tek ambalajli olacaktir.

9- Saglik Bakanlig1 logusu bulunmalidir.

10- Numune iizerinden degerlendirilme yapilacaktir. Numunesi uygun olmavan firmalarin
teklifleri degerlendirme dis1 birakilacaktir.

9.KALEM: YATAK KORUYUCU (COCUK) TEKNIK SARTNAMESI

1. Hijyenik yatak koruyucu 6rtii 3 (lig) bdliimden olugmalidir.

a. En alt tabaka polietilen su gegirmez ve deliksiz kisimdan ibaret olmalidir.
b. Orta Tabaka seliiloz olmalidur.

c. Ust tabaka su gegirgen hidrofilik Non Wowen materyelden olmalidir.

2. Yatak koruyucu ortii 60 cm x 90 cm (£ 5 cm) ebatlarinda olmalidir.

3. Uretici firmada CE belgesi olmalidur.

4. Hastanin cildine degen kisimlar rahatsizlik vermeyecek 6zellikte olmali ve antialerjik
yapida olmali cildi tahris etmemeli.

5. Enaz 10' lu paketler halinde olmalidur.
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6. Uriin; T.C.Saghk Bakanlig tarafindan onayli olmali ve istekli firma tarafindan onayl
oldugu belgelendirilmelidir.

8. suemici 6zelligi olmali topaklanma yapmamalidir.
9. Yatak koruyucu bez dayanikli olmali kolay yirtilmamalidir.
10. Saglik Bakanlig1 logusu bulunmalidir.

11. Numune iizerinden degerlendirilme yapilacaktir. Numunesi uygun olmayan firmalarin
teklifleri degerlendirme dis1 birakilacaktir.

10. KALEM; CARSAF TEK KIiSILIK
1. 1 ecm?’lik kumasta en az 76 tel veya iizeri olmalidir.

2. Takimlar 80 derecede yikanabilmeli ve renklerinde solma, dikislerinde atma olmamali ve
tilylenme yapmamalidir.

3. Kumasin ¢ekme orani en fazla % 2 olmalidir.

4. Firma teslim ettigi malzemelerin, herhangi birinde bir kusur olmasi halinde yenisi ile
degistirecek ve herhangi bir talepte bulunmayacaktir.

5. Carsaf 160*240 ebatinda (lastikli) olacaktir.
6. Carsaflarin iizerinde Saglik Bakanlig1 amblemi olmalidur.

7. Numune iizerinden degerlendirilme yapilacaktir. Numunesi uygun olmayan firmalarin
teklifleri degerlendirme dis1 birakilacaktir.

11.KALEM; YASTIK KILIFI TEKNIKSARTNAME

1. Kilif 52*72 cm. ebatinda ve diiz beyaz renk olacaktir.

2. Kumas 86 tel (+/- 4 ) olmalidur.

3. Kumas compact penye iplik kalitesinde olacaktir.

4. Kumas 40/1 iplikten mamul olmalidur.

5. Kumasin agirligi min.120 gr./m2 olacaktur.

6. Kilif %100 pamuklu kumastan dikilmis hazir halde olacaktr.

7. Kumasin ¢ekme orami en fazla %5 olmalidir.

8. Kilifta mutlaka baglama yapilmasi igin beyaz kurdela ilavesi olacaktir.
9. Paket / Cuval ierisinde 250 adet olacak seklinde teslim edilmelidir

10. Saglik Bakanlik Logosu olacaktir.
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11. Numune iizerinden degerlendirilme yapilacaktir. Numunesi uygun olmayan firmalarin

teklifleri degerlendirme disi birakilacaktir.

Elegkirt Devlet Hastanesi "
e ARl Mu

Tagimir Kavi !




